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лист офсетной бумаги лист мелованной бумаги
плотность листа бумаги, г/м2 толщина листа бумаги, мм плотность листа бумаги, г/м2 толщина листа бумаги, мм

55 0,07 60 0,048
60 0,076 70 0,058
65 0,082 80 0,066
70 0,086 90 0,078
80 0,092 100 0,086
90 0,12 115 0,09
100 0,135 130 0,095
120 0,15 140 0,11

170 0,13
200 0,16
250 0,19
300 0,245

Толщины листа бумаги различной плотности (г/м2), в мм


